
초음파를 이용하여 보다 나은 생활을 위한 제품 개발초음파 세정이란?

삼성 SDI 사내벤쳐 .com
Ul-tech

http://www.ul-tech.com

7.1 현장 적용가능한 세정 평가방법

☞ 정량적 평가방법

● 중량법

◇ 세정전후의 시편의 무게를 측정하여 세정성

평가

◇세정효율(%)

오염물 도포무게-오염물 잔류무게

오염물 도포무게

※ 주의 사항

◇온도,습도등의 차이에 의한 오차를 막기위하여

시편도온와 전자저울 온도가 같도록 측정

◇정확한 측정을 위하여 감도가 100㎍이하되는

전자저울을 사용하여 5개의 시편 측정치의

평균 값을 가지고 함.

×100%

● 접촉각법

◇ 시편위에 뷰렛으로 떨어뜨린 물방울과 시편

과의 접촉각또는 물방울의 직경크기를 비교

함으로써 청정도 평가

◇ 재질에 따라 접촉각이 다르지만,같은 재질일

경우 물방울의 직경이 클수록,접촉각이 작을수

  록 청정도 증가

◇ 정확한 측정을 위해서는 접촉각 측정장치가

필요하지만 현장에서는 물방울크기나 직경을

비교하여 상대적으로 청정도 비교

※ 주의 사항

◇ 평활한 평면의 청정도 평가에 적용

◇ 알칼리나 계면활성제가 표면에 잔류흡착에

의하여 겉보기 접촉각의 저하 가능성
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7.2 현장 적용가능한 세정 평가방법

☞ 정성적 간이 평가법

● 접착 테이프법

시편표면을 테이프를 사용하여 오염물을 닦아낸후 이들의 상태를 보고 세정성 평가

● 물방울법

접촉각 측정법의 응용방법으로서 시편 표면에 뷰렛으로 일정 크기의 물방울을 떨어뜨려 물방울

의 직경의 크기와 형태에 따라 청정도 평가

● 수막법/물 분리법

세정한 표면에 물을 침적시키고 이를 꺼내어 세정 표면의 수막(Water fi lm )상태를 관찰하는 것

으로,수막이 연속적이면 세정이 양호하고 깨어지면 불량이다. 가장 간편한 세정성 평가법이지만

정밀도가 떨어짐

● 분무법

건조한 시편 표면에 물방울을 분사시켜 물방울의 운동상태에 따라 세정성 평가하는 것으로

시편 표면이 깨끗할 경우 미립자상의 물방울은 넓게 확장되고, 표면에 균일하게 흐를것임


